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Dieser bericht wurde von Sports Labs erstellt die im rahmen des vertrags mit dem kunden und im rahmen der ihr zur verfügung gestellten ressourcen mit angemessener sorgfalt 
und sorgfalt alle erforderlichen vorkehrungen getroffen haben. 

This report has been prepared by Sports Labs limited with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the contract with the Client and within the limitations of the 
resources devoted to it. 
 

Dieser bericht ist dem kunden vertraulich und Sports Labs Limited ünbernimmt keinerlei verantwortung gegenüber dritten denen dieser bericht oder ein teil davon bekannt 
gegeben wird. Solche parteien verlassen sich auf die meldung auf eigenes risiko. 
This report is confidential to the Client and Sports Labs Limited accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known.  
Any such party relies upon the report at their own risk. 
 
Dieser bericht darf nicht für technische oder vertragliche zwecke verwendet werden es sei denn der autor und der prufer haben ihn unterschrieben und der berichtsstatus lautet 

«  Endgültig ». 
This report shall not be used for engineering or contractual purposes unless signed by the Author and the Checker and unless the report status is “Final”. 

 

* Nicht alle durchgeführten tests fallen in unseren geltungsbereich der ISO 17025 Akkreditierung. Kommentare und meinungen fallen nicht in den geltungsbereich unserer 
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* Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation. Comments and opinions are outwith the scope of our ISO 17025 accreditation. 
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1.0 INTRODUCTION 
 

Wir beziehen uns auf das an unser labor gelieferte muster des shockpads ‘Brock Performance Base F24’. 

Ziel war es ein leistungsprüfungsprogramm gemäß den anforderungen des handbuchs der prüfmethoden 

für rasen NF P90-112 (Dezember 2016) durchzuführen. 

 
We refer to the sample of shockpad ‘Brock Performance Base F24’ delivered to our Laboratory. The purpose was to 
carry out a programme of performance testing in accordance with the shockpad requirements of the Manual of Test 
Methods for Turf ‘NF P90 – 112 (December 2016)’. 
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1.2 NF P90 Standard – 112 (Dezember 2016) 
Standard NF P90 – 112 (December 2016). 

 

Dies ist ein offizieller bericht des NF P90-112 standards. 
This is an official report of the NF P90-112 Standard. 
 

1.3 Die akkreditierung der prüfstelle des UKAS (Gegenseitige anerkennung mit Cofrac – 

https://www.cofrac.fr/) bestätigt die kompetenz der laboratorien für die einzigen von der 
akkreditierung erfassten prüfungen. 

 The accreditation of the testing section of the UKAS (Mutual Recognition with Cofrac – 
https://www.cofrac.fr/) attests to the competence of the laboratories for the only tests covered by the 
accreditation. 

 
 

 

Testdetails 
Test Details 

Produktname 
Product Name 

Brock Performance Base F24 

Substrat 
 Substrate 

Beton 
Concrete 

Shockpad-Typ 
 Shockpad Type 

Expandiertes Polypropylen 
Expanded polypropylene 

Temperaturbereich 
 Temperature Range 

21.0 – 25.0 °C 

Luftfeuchtigkeitsbereich 
 Humidity Range 

40 – 60 %  

https://www.cofrac.fr/
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2.0 Testdetails Test Details 

 

2.1 Die proben wurden gemäß den anweisungen des herstellers und denen von EN 12229 – 
Sportböden – Verfahren zur herstellung von proben aus textilem und synthetischem gras 

vorbereitet. 
The samples were prepared according to the manufacturer’s instructions and those of EN 12229 – Sports 
Flooring – Method of preparation of textile and synthetic grass specimens. 

 
 

3.0 TEST-AKKREDITIERUNG Test Accreditation 
 

3.1 Alle UKAS akkreditierungstests warden im rahmen von ‘Sports Labs’ unter der folgenden adresse 
durchgeführt.  
All UKAS accreditation tests are conducted within ‘Sports Labs’ at the following address: 

 
Sports Labs Ltd 
1 Adam Square 
Brucefield Industry Park, Livingston 
United Kingdom, EH54 9DE 
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Stoßdämpfer - Identifikation 
Shock Pad Identification 

Eigentum 
Property 

Testmethode 
Test Method 

Ergebnis 
Result 

Herstellererklärung  
Manufacturers 

Declaration 

Angegebener 
Bereich 

Specified 
Range 

Variation 
Variation 

Bestanden/Nicht 
Bestandenn 

Pass/Fail 

Ferderung 
Shock Absorption  

EN 14808 65.5 % 
Nicht deklariert         

Not declared 
± 5 % - - 

Vertikale 
Verformung  

Vertical 
Deformation 

EN 14809 3.2 mm 
Nicht deklariert         

Not declared 
± 5 % - - 

Dicke 
Thickness EN 1969 24.3 mm 

Nicht deklariert         
Not declared 

≥ 90 % - - 

Masse pro 
Flächeneinheit 
Mass per unit 

area 

ISO 8543 1.3 kg/m2 
Nicht deklariert         

Not declared 

± 15 % der 
erklärung 
± 15 % of 
declaration 

- - 

Zerreißfestigkeit  
Tensile Strength 

EN 12230 
EN 13817 

Neu 0.540 
Nicht deklariert         

Not declared 
≥ 0.15 MPa 

- Passieren 

Alt 0.542 - Passieren 

Maßabweichung 
nach alterung in 

heißem wasser 
Dimensional 

Variation After 
Aging in Hot 

Water 

NF EN 13744 - 0.04 % 
Nicht deklariert         

Not declared 
≤ 0.5 % - Passieren 

Maßabweichung 
nach dem 

altern in heißem 

wasser dann 
heißer luft 
Dimensional 

Variation After 
Aging in Hot 

Water then Hot 
Air 

NF EN 13744 
 

NF EN 13817 

 

0.13 % 
Nicht deklariert         

Not declared 
≤ 0.5 % - Passieren 

Wasserretention 
nach dem 

altern in heißem 
wasser 

Water Retention 
after Aging in Hot 

Water 

NF EN 13744 

nach 5 mins 
0.9 % 

Nicht deklariert         
Not declared 

≤ 10 % - 

Passieren 
nach 1 
stunde       
0.2 % 

Nicht deklariert         
Not declared 

≤ 2 % - 

Permeabilität 
Permeability 

NF EN 12616 
38961 

mm/h 
Nicht deklariert         

Not declared 
≥ 36 cm/hr - Passieren 

Horizontale 

Entwässerung  
Horizontal 
drainage  

NF EN ISO 
12958 

0.288 l/s*m 
Nicht deklariert         

Not declared 
- - - 
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Ergebnisse der Analyse nach dem auswaschen gemäß der norm EN 12457‐4 
Results of the Analysis After Leaching According to the Standard of EN 12457-4 

Eigentum 
Property 

Testmethode 
Test Method 

Ergebnis 
Result Angegebener 

Bereich 
Specified Range 

Bestanden/Nicht 
Bestandenn 

Pass/Fail Schockpad 
Shockpad 

Führen 
Lead  

NF EN ISO 

11885* 

< 0.003 ≤ 0.025 mg/l Passieren 

Cadmium – Cd 
Cadmium 

< 0.001 ≤ 0.005 mg/l Passieren 

Chrom total – Cr 
Chrome 

< 0.002 ≤ 0.05 mg/l Passieren 

Zinn – Sn 
Tin 

< 0.002 ≤ 0.04 mg/l Passieren 

Zink – Zn 
Zinc 

0.0513 ≤ 0.5 mg/l Passieren 

Organische 

Gelöste Kohle 
Organic Dissolved 

Carbon 

NF EN 1484* 4.87 ≤ 50 mg/l Passieren 

Chrom 

sechswertig – Cr 
Chromium 
Hexavalent 

DIN 38405-D24*     

NF T90 – 043* 
< 0.005 ≤ 0.008 mg/l Passieren 

Merkur – Hg 
Mercury 

NF EN ISO 
12846*  NF EN 

ISO 17852* 

< 0.00003 ≤ 0.0010 mg/l Passieren 

EOX 
EOX 

DIN 38414-17* 1.43 ≤ 100 mg/kg Passieren 

Chlorparaffin 
Chlorparafine 

- Passieren 
(nur info: keine 
voraussetzung) 

(Info only: No requirement) 
Passieren 

Pthalat 
Pthalate 

- Passieren 
(nur info: keine 
voraussetzung) 

 (Info only: No requirement) 
Passieren 

* Hinweis: Diese Tests liegen außerhalb unseres geltungsbereichs der ISO 17025 akkreditierung.  
* Note: These tests are outwith our scope of ISO 17025 accreditation. 
 

(1) Analyse an ein spezialisiertes labor ausgelagert.  
(1) Analysis outsourced to a specialised laboratory. 
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